AMERISTONE T

Akrylowa wyprawa tynkarska z wielokolorowym kruszywem
kwarcowym i ptatkami miki.

[ ] oris proDUKTU

Wyprawa tynkarska Ameristone T to mieszanina naturalnych kruszyw roznego ksztattu i koloru dajacych efekt
naturalnego kamienia. Kruszywo zatopione jest w spoiwie na bazie 100% polimeru akrylu, dzigki czemu tynk
odznacza sie wyjatkowa trwatoscia. Produkt oferuje architektom, projektantom oraz inwestorom innowacyjne
i wyjatkowe wykonczenie powierzchni elewacii, jednoczesnie cechujac sie dodatkowymi zaletami, ktére
zapewniaja diugotrwaty efekt wizualny i estetyke.

[ J cecHy 1 kORZYSCH

CECHA KORZYSC

© 100% polimer akrylu Odpornos$¢ na zabrudzenia i korozje biologiczna

© Szeroka gama kolorow Realizacja oczekiwanego efektu architektonicznego

z naturalnych kruszyw

© Paroprzepuszczalno$cé Umozliwia dyfuzje pary wodnej

® Niska waga Niewielki wptyw obciazen na konstrukcje

© Odpornosé na promieniowanie UV Dtugotrwaty efekt wizualny

| ] PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr Wartosé Metoda badawcza
. . W, (0,1-0,5)
Absorpcja kapilarna, kg/m?h%5 EN 1062-3
W, (= 0,1)*
Przepuszczalno$é pary wodnej, g/m>d V,(15- 150) EN IS0 7783
Przyczepnos¢ do podfoza, MPa =03 EN 1524

* przy zastosowaniu z Seal Clear

DS.PL.04.52.02

ZASTOSOWANIE

Ameristone T zalecany jest do stosowania na
zewnatrz w systemach Dryvit ETICS oraz Anti
Crack Render (ACR).

KOLORYSTYKA
Dostepny w gamie 18 koloréw standardowych*®

WAGA/OPAKOWANIE
22 kg netto/wiadro

ZUZYCIE
6,3 - 8,4 m?/wiadro
2,6 - 3,5 kg/m?

Norma zuzycia jest wartoscia orientacyjna

i zostata ustalona na podstawie testéw
Producenta. Rzeczywiste zuzycie w duzej mierze
zalezy od rodzaju powierzchni i jej przygotowania,
techniki naktadania oraz do$wiadczenia
wykonawcy.

WARUNKI I CZAS PRZECHOWYWANIA
Przechowywaé¢ w zamknigtych oryginalnych
pojemnikach w temperaturze od +10°C do
+38°C, maksimum 24 miesiace od daty
produkcji podanej na opakowaniu. Pojemniki
chroni¢ przed uszkodzeniami oraz bezposrednim
wptywem promieniowania stonecznego.

OSTRZEZENIA | 0GRANICZENIA

Tynku Ameristone T nie wolno stosowac na
poziomych powierzchniach nieostonigtych przed
deszczem. Minimalne nachylenie powierzchni
powinno wynosi¢ 27 stopni, a maksymalna
dtugosé¢ nachylenia 300 mm. Tynku nie mozna
stosowac ponizej poziomu terenu.

Ameristone T nie jest przeznaczony do
bezposredniej aplikacji na ptyty izolacyjne.
Nie stosowac tynku na wszelkiego rodzaju
uszczelniacze i w miejscach taczen/dylatacji.

Wystepujaca w tynku Ameristone T mika

jest surowcem naturalnym, z tej uwagi ptatki
miki moga sie rézni¢ pod wzgledem ksztattu i
wielko$ci. Zaleca sig, aby przy zamawianiu tynku
dla konkretnego projektu zaméwi¢ wszystkie
wiadra potrzebne do jego wykonania w tym
samym czasie.
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AMERISTONET

Akrylowa wyprawa tynkarska z wielokolorowym kruszywem
kwarcowym i ptatkami miki

|| PrzvGoTOWANIE PODEOZA

Powierzchnia powinna byc gtadka, czysta, sucha, dobrze zwiazana, wolna od nalotéw, wykwitdw, tustych
plam i innnych $rodkéw utrudniajacych aplikacje. W przypadku pojawienia sig wykwitow solnych na warstwie
bazowej, powierzchnig nalezy umy¢ z zastosowaniem preparatu do usuwania wysolen, a nastepnie sptukac
woda. Poniewaz wysolenia sa trudno widoczne na wilgotnej powierzchni po wyschnigciu powierzchnig nalezy
poddac ponownej ocenie. W razie potrzeby czynno$¢ zmywania powtérzy¢. Po doktadnym usunigciu wysolen
cata powierzchnig nalezy zagruntowac preparatem gruntujacym Primax, przy uzyciu watka lub pedzla, zgodnie
z karta techniczna produktu. Temperatura otoczenia i podtoza przy wilgotnosci wzglednej 55% w momencie
aplikacji masy tynkarskiej Ameristone T i przez nastepne 48 godzin nie moze by¢ nizsza niz +10°C i wyisza
niz +25°C. Przed aplikacja tynku konieczne jest pomalowanie powierzchni podktadem Color Prime S lub Color
Prime Plus w odpowiednio dobranym kolorze, zgodnie z karta techniczna produktu.

W systemach ETICS:

Podtoze bedace warstwa zbrojong na bazie cementu musi by¢ suche i zwiazane, a aplikacja podktadu
gruntujacego i tynku moze zosta¢ wykonana nie wezesniej niz 48 godzin po jej wykonaniu. W przypadku
bezcementowej warstwy zbrojonej (NCB) aplikacja podktadu gruntujacego i tynku nie moze by¢ rozpoczeta
weczesniej niz 24 godziny od wykonania tej warstwy. Szczegdtowe informacje zawarte w instrukji instalacji
systemdw Dryvit ETICS.

W systemie Anti Crack Render (ACR):

System Anti Crack Render (ACR) jest rozwigzaniem rekomendowanym w przypadku aplikacji wyprawy
tynkarskiej Ameristone T bezposrednio na podioza takie jak: tynki cementowo-wapienne, mur, Zelbet, ptyty
g-k, ptyty cementowe, istniejace tynki oraz przy renowacji systemow ocieplen ETICS. Szczegétowe informacje
zawarte w instrukcji instalacji systemow Dryvit ACR.

. PRZYGOTOWANIE MATERIALU DO UZYCIA

Po otwarciu pojemnika na powierzchni tynku moze by¢ widoczna warstwa dyspersji i jest to zjawisko normalne.
Bezposrednio przed uzyciem tynk nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej i
czystego mieszdfa ze stali nierdzewnej (450-500 obr/min). Czas mieszania NIE DLUZSZY NIZ 1-1,5 minuty.
Nie dopusci¢ do napowietrzenia tynku. W przypadku zbyt gestej konsystencji mozna dodac niewielka ilo$¢
czystej wody (ok. 200 ml). Aby unikna¢ réznic w kolorze nalezy dodawac taka sama ilo§¢ wody do kazdego
wiadra. Temperatura materiatu bezposrednio przed aplikacja nie moze przekracza¢ 25°C.

[ | sPosOB UZYCIA/ APLIKACI

Przed aplikacja tynku konieczne jest pomalowanie powierzchni podktadem Color Prime S lub Color Prime Plus
w odpowiednio dobranym kolorze, zgodnie z karta techniczng produktu.

Tynk nalezy aplikowa¢ w dwdch etapach:

- w pierwszym etapie nalezy natozy¢ warstwe tynku za pomoca pacy ze stali nierdzewnej. Nadmiar tynku
$ciagnac, pozostawiajac warstwe grubosci 1,6 - 3,2 mm (wyznaczona gruboscia najwiekszego kruszywa) w
zaleznosci od zastosowanego koloru.

- nastepnie $wieio natoZong warstwe tynku zatrze¢ ruchami kolistymi, przy pomocy pacy plastikowej,
rekomendowanej przez Dryvit.

Czynno$¢ zacierania nalezy wykonac co najmniej dwukrotnie zachowujac zalecane przerwy miedzy kolejnymi
zatarciami 10-30 minut. Paca pastikowa podczas docierania powinna by¢ regularnie czyszczona paca metalowa.
Celem drugiego zatarcia jest wyeksponowanie ptatkow miki i uzyskanie gtadkiej powierzchni. Podczas
docierania nie mozna dopusci¢ do powierzchniowego przeschnegcia tynku i pojawienia sig tzw. skorki. Aplikacja
masy tynkarskiej na jednolitej powierzchni musi by¢ wykonywana w sposéb ciagty (bez przerw).

Film instruktazowy dotyczacy aplikacji jest dostepny na www.dryvit.pl

Dla zwigkszenia odporno$ci na warunki atmosferyczne i zabrudzenia, po catkowitym wyschnigciu, powierzchnig
tynku zalecamy dodatkowo zabezpieczy¢ Srodkiem uszczelniajacym Seal Clear.

| ] weasaiwosc

Czas schnigcia - zaleiny od temperatury powietrza, wilgotnosci wzglednej oraz grubosci wyprawy
tynkarskiej. Okoto 48 godzin w temperaturze +20°C i przy wilgotnosci wzglednej 55%. W nizszych
temperaturach i przy wyzszej wilgotnosci wzglednej czas schnigcia ulega wydtuzeniu.

Tymczasowa ochrona - w trakcie i po zakoriczeniu prac, az do catkowitego wyschnigcia, nalezy chroni¢ tynk
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (silny wiatr, opady, wysoka temperatura, nastonecznienie,
mgta, itp.).

DS.PL.04.52.02

KONSERWACJA

Tynk Ameristone T mozna my¢ przy
zastosowaniu Srodka Algo Stop. Po uiyciu Algo
Stop myta powierzchnig naleiy sptuka¢ woda.
Maksymalne cisnienie mycia 120 atmosfer.
Odlegtos¢ dyszy myjacej od $ciany powinna
wynosi¢ 0,4-0,5 m.

CZYSZCZENIE

Narzedzia zalecamy wyptukac¢ czysta woda
bezposrednio po zakorczeniu aplikacji tynku.
Utylizacja musi by¢ zgodna z lokalnymi i
krajowymi przepisami. Zabronione oprdznanie do
kanalizacji.

ZDROWIE | BEZPIECZENSTWO

Informacje na temat obchodzenia sie z
produktem, przechowywania i utylizacji zawarte
w karcie charakterystyki produktu dostepnej na
stronie www.dryvit.pl

Produkt posiada Atest Higieniczny.
DODATKOWE INFORMACJE
Zawarte w instrukeji instalacji systemow Dryvit

ETICS i ACR oraz w karcie charakterystyki
produktu.
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Akrylowa wyprawa tynkarska z wielokolorowym kruszywem
kwarcowym i mika

I Y ] 575761 00 ZASTOS WA

. dedykowany kolor podktadu Color Prime Plus |
kolorystyka Ameristone T 4 4 poci? M
Color Prime S
200 Gibraltar 618 Antique Gray
202 Serengeti n7 Colonial Tan
203 Sonora 346 Patchwood p— s
t

204 Amazon 621 Whale Gray e
206 VS 634 Granit Gray DS.10.03.02 ETA - 18/0944 Roxsulation Pro
207 Glacier 131 Gull Gray DS.10.02.02 ETA - 18/0342 Drysulation Pro
209 Everest 102 Brite White DS.10.02.01 ETA - 08/0210 Drysulation
21 Marrone 649 Prairie Brown DS.10.03.01 ETA- 09/0038 Roxsulation
212 Sudan n7 Colonial Tan -

- - DS.10.01.03 ETA - 16/0849 Oustulation E
213 Amber 102 Brite White :
274 Gobi n7 el T DS.10.01.02 ETA - 16/0558 Outsulation NCB
215 Grigio 617 Winter Eve DS.10.01.04 ETA - 16/0426 Outsulation DM
216 Scandic 1o Van Dyke DS.10.52.02 PN-EN 15824:2017
219 Ferro na Raisin KDWU System
220 Bianco 102 Brite White DS.11.03.02 AT-15.9239/2016 Roxsulation Stone
222 Peltro 618 Antique Gray -

— DS.10.02.03 ICIMB-K0T-2020/0108 Drysulation Pro Il

223 Orso na Raisin
24 Onyx ik paisin Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych i Krajowe

Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych dostepne na
stronie www.dryvit.pl
*Kolory podktadéw gruntujacych zgodnie z kolorystyka Dryvit

Gibraltar 200 Serengeti 202 Sonora 203

[ ] KOLORYSTYKA STANDARDOWA

Vesuvius 206
- o
Glacier 207 Marrone 211 Sudan 212 Amber 213
Gobi214 Grigio 215 Scandic 216 Orso 223 Ferro 219

eltro 222

Bianco 220 Onyx 224
Powyisza kolorystyka jest pogladowa. Aby uzyska¢ precyzyjna kolorystyke zgto$ sie do najblizszego
dystrybutora.

* Kolory niestandardowe Ameristone T wraz z odpowiednimi kolorami podkfadu gruntujacego dostepne na
indywidualne zapytanie.

Powyisze i nformacie s3 zgodne ze specyfikacjami odnosnie instalacji sy ow Dryvit i sg pr ione w dobrej wierze. Dryvit nie ponosi odpowiedzialnosci za

prace proj iwy y. W celu upewnienia sig, Ze korzystaja Paistwo z najnowszych informacii, prosimy o kontakt z nasza firma.
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